LE TRAITEMENT SMAT : UN
MASSAGE MUSCLE POUR DES
MATERIAUX FATIGUES
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Je suis doctorante en mécanique des mateériaux, entre le LASMIS (UTT) et 'TONERA.
Pendant ma formation en science des matériaux, jai découvert au fil de mes stages

un godt de plus en plus prononcé pour la mécanique. C'est cette curiosité qui ma
menée naturellement vers une thése... et je ne regrette pas le voyage !

Mon objectif ? Améliorer la résistance a la fatigue d’'un superalliage utilisé dans les
moteurs davion, en jouant sur sa surface.

POURQUOI ?

« La fatigue (sollicitations mécaniques répétées) represente la premiere cause de défaillance

des structures et composants davions
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* Des traitements mécaniques de surface permettent de retarder lapparition de fissures de / traiter
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Billes en acier

fatigue - amélioration de la durée de vie

Objectif du SMAT : Créer une couche de surface durcie via des contraintes résiduelles, de

lécrouissage et un raffinement de microstructure
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(" CONTRAINTES ECROUISSAGE  NANOCRISTALLISATION ) - Comprendre comment le SMAT impacte les proprietés mecaniques du matériau

RESIDUELLES
- Suivre I'évolution du comportement du matériau sous leffet de la température
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METHODOLOGIE :
ﬁ « Observations microstructurales
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* « Essais de fatigue pour voir jusquou tient le matériau .

« Tests mécanigues couplés a des observations microscopiques
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